1.3.8 Otrzymywanie tlenku miedzi(I) Cu,O

W zlewce o poj. 250 cm’ chlodzonej lodem umiesci¢ przesaczona mieszanine
roztworéw 5,5 g krystalicznego siarczanu miedzi(Il) CuSO4.5H,0 w 50 cm’
wody i 2,5g chlorowodorku hydroksyloaminy NH3(OH)CI w ok. 12 cm® wody.
Do mieszanego roztworu ochtodzonego do 0° C, powoli doda¢ zimny r-r 5 g
wodorotlenku potasowego w 75cm’ wody. Wytracony czerwono zolty surowy
tlenek po ok. 30 min. Zdekantowa¢ 1 przemy¢ czterokrotnie woda zakwaszona
kwasem solnym, nastgpnie woda, az r-r myjacy nie bedzie zawieral jonow
siarczanowych 1 chlorkowych Osad odsqczyé przemy¢ alkoholem etylowym i
eterem, wysuszy¢ 1 zwazyc. Zaplsac réwnanie reakCJl obliczy¢ wydajnos¢ w
przeliczeniu na ilo§¢ uzytego siarczanu miedzi 1 wraz z opracowanym
sprawozdaniem odda¢ osobie prowadzacej zajgcia.
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